
抗ウイルス塗装オプション

抗ウイルス効果…
ウイルス発生から、24 時間後に
99.9％以上のウイルスの減少が可能。

木工塗装においては、
持続試験【区分 0】が通常だが、

それより厳しい【区分 1】の基準をク
リアしています。

抗菌効果…
24 時間経過しても、

抗菌効果の持続が可能です。

持続試験【区分 1】の基準をク
リアしています。

安全性…
シックハウスに係る
ホルムアルデヒド、
トルエン、キシレン等

の 13 種の指定有機化合物を配合
していません。

F☆☆☆☆認定塗料です。
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F☆☆☆☆認定塗料
を使用

24 時間後…
減少

ウイルス

抗ウイルス剤

抗ウイルス・抗菌塗装加工

菌の増殖を抑える事ができます

F☆☆☆☆認定塗料を使用している為、
安心・安全にお使い頂けます

安心・安全

抗ウイルス剤から微量溶出する銀イオン、もしくは銀が触媒的には
たらくことで生成する、活性酸素により、ウイルス数を減少させる
ことで、抗ウイルス効果を発揮します。

抗ウイルス機能のしくみ
※イメージ拡大図

長時間持続可能

ウイルスを減少
長時間持続可能

大切なご家族をウイルスから守ります

家具に付着したウイルスの数を
減少させることができます

※ご注意ください
抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的
とするものではありません。

全ての菌やウイルスに対しての効果を保証す
るものではありません。
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ウイルスを　99.9％以上減少

抗ウイルス効果
家具に付着した
ウイルスの数を

減少させる事ができます。

塗膜が残っている限り
効果が持続します。

安心・安全性能
シックハウスに係る 13 種
の指定有機化合物
を配合していません。

F☆☆☆☆認定塗料で、安
心・安全にお使い頂けます。

抗ウイルス機能のしくみ

塗装色

抗ウイルス試験

抗菌試験

メンテナンスについて

注意事項

抗ウイルス剤によって化学反応を起こし、
生成する活性酸素により、ウイルス数を減少さ
せることで、抗ウイルス効果を発揮します。

2色どちらも抗ウイルス塗装が可能です。
見た目は変わらず、また表面のザラツキは全く
ない為、通常通りご使用頂けます。

JIS 規格の試験方法で試験。
24 時間後の、無塗装品と塗装
品で比較した所、
SIAA 基準の 2.0 以上を大幅に
クリアしています。

ISO 規格の試験方法で、試験。
24 時間後の、無塗装品と塗装品で比
較した所、SIAA 基準の 2.0 以上をク
リアしています。

塗料名称：バイオワルツトップ ®AVC-03
使用する塗料は、抗ウイルス効果、抗菌効果、安全性を証
明する SIAA 抗ウイルスマーク表示基準に適合しています。

バイオワルツトップ ®は大谷塗料株式会社の登録商標です。
商品登録：第 3245641 号

効果・性能
抗ウイルス・抗菌塗装加工オプション

抗菌効果
菌の増殖を

抑える事ができます。

抗ウイルス効果と同様、
塗膜が残っている限り、
効果が持続します。

※家具イメージ拡大図

・毎日のお手入れは、柔らかい布で乾拭きする程度として下さい。

・硬い布、砂ホコリの付いた布、濡れた雑巾、有機溶剤（シンナー等）を含んだ布では拭かないようにして下さい。

・アルコールの吹きかけは、すぐに拭き取ってしまえば問題は無いですが、付着したままにすると、塗膜の白化や、
   艶が無くなってしまう可能性がある為、ご注意ください。

・直射日光に長時間当てたままにすると、色が変化してしまう可能性がある為、なるべく日の当たらない場所に保管して下さい。

・抗ウイルス・抗菌加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
・全ての菌やウイルスに対しての効果を保証するものではありません。
・抗ウイルス・抗菌加工は、木部のみで布地に加工はされておりません。

※椅子類は、全て抗ウイルス・抗菌塗装が標準です。
※テーブル・ボード類・サイドボード類の抗ウイルス・抗菌塗装加工は、
　全アイテム共通価格 5,500 円 ( 税込 ) にて承ります。

無塗装品 塗装品
(6.1 以上の数値 )

●大腸菌 OS-20-038155-5
JIS  Z 2801 耐水処理・耐光処理［区分 1］


